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DE CANARIAS

Demostrador ITC (Pozo izquierdo, Gran Canaria)

Centro internacional de
windsurf

DEMOSTRADOR SHIP

ITC Pozo izquierdo

Salinas de pozo izquierdo
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Condiciones de viento
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Condiciones de viento
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Actuador de eje

Tipo de Transmisién Actuador de eje tinico S
miiltiple

OE CANARIAS No utilizado

: habitualmente. La

Directa cEn g

transmision directa se suele
aplicar a eje tinico

Sustitucion materiales 1¢* médulo

s N

Corona dentada Espejos

Tornillo sinfin \.c ;

Cadena o correa

Soporte del eje

T~

Vista frontal Vista de perfil

Tornillo sinfin . P
752

ohlp

No utilizado
habitualmente. Cuando se
Actuador lineal utiliza un actuador lineal
se suele aplicar a eje

multiple.
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Barreras de proteccidn de viento
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Arrastre de gotas agua Spray marino (aerosol)

DE CANARIAS

Ambiente salino

Depdsitos de sal
en la superficie de los
espejos
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DE CANARIAS

Cualquier componente que no sea alumnio /acero-inox tiene una durabilidad de meses
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DE CANARIAS

Espejos de alta reflectividad

Table 1 Measured reflectance parameters

Sample

PASTM,h

Pison

Pan

Pro

SA1
S.2
S.3

0.954 + 0.000
0.953 + 0.000
0.953 + 0.000

0.951 + 0.000
0.950 + 0.000
0.950 + 0.000

0.964 + 0.000
0.964 + 0.000
0.964 + 0.000

0.964 + 0.001
0.964 + 0.001
0.963 + 0.001

Average

0.953 + 0.000

0.950 * 0.000

0.964 + 0.000

0.964 £+ 0.000

Canto protegido para intemperie

Efecto del ambiente salino en los espejos
de 22 superficie
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T SOULATOM  BRS. de 22 superficie




Efecto del ambiente salino en los espejos

1LC
ATOM de 22 superficie

Medidas que se estan tomando para estudiar la corrosién
e Anadir a la proteccién de borde 3 tipos de pinturas y lacas

e Utiliziacidn de espejos referencia para sin arranque de proteccion de borde

Necesidad de limpieza con una frecuencia 2 veces la del resto de proyectos de la peninsula

(Todavia no evaluado cientificamente - reflectividad por debajo de un umbral)



Efecto del ambiente salino en los espejos

1tC
ATOM L3> ... aluminio reflectante

Formacion de estructuras cristalinas
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Las condiciones de pozo izquierdo no se dan en todas las islas canarias.
Probablemente sean de las mas extremas en las islas

El viento ha resultado ser menos critico que el ambiente salino
Utilizar films de proteccion no ha sido una buena idea. Ojo con el borde!!

Utilizar aluminio e inox marino. Puede ser replicable a varios lugares de las islas

Fundamental el aprendizaje que la operacion del demostrador esta generando



